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Tone, keramische Rohstoffe
und Mineralprodukte

Wir sind einer der bedeutendsten europaischen Produzenten
von Spezialtonen und mineralischen Rohstoffen,

Stephan Schmidt-Gruppe — Das Unterneahmen >

www.schmidt-tone.de
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Wer ist die
STEPHAN SCHMIDT GRUPPE?

stephan schimidt kg E

stephan schmidf meifien

3 1 Familienunternehmen

miillenbach & thewald N

infqg N !
Aktuell ca. 200 Mitarbeiter marx bergbau

www.schmidt-tone.de
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DIE STEPHAN SCHMIDT GRUPPE GEHORT ZU DEN WELTWEIT
FOHRENDEN HERSTELLERN VON SPEZIALTONEN UND
MINERALPRODUKTEN.

= 20 Gruben, davon 16 im Westerwald

~ Vermarktung ca. 1.6 Mio. Jahrestonnen

v GrofBe Rohstoffreserven

= 9 Homogenisierungsanlagen

W Uberdachte Lagerflache = 100000 t

% 3 Manl- und Aufoereitungsanlagen mit einer Kapazitat von 350,000
Jahrestonnen

w 1 Anlage zur Herstellung von Aufbaugranulat mit einer Kapazitat von
20.000 Jahrestonnen

% 3 Laboratorien fur die Bereiche Forschung & Entwicklung,
Cualitdtskontrolle und Dienstleistungen fur Kunden

www.schmidt-tone.de
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www.schmidt-tone.de

UNTERNEHMENSGRUNDSATZE

Unsere Unternehmensstrategie steht ganz im Zeichen des standigen
Fortschritts und der Anpassung an sich andernde Badingungen unserar
runden. Die Stephan Schmidt Gruppe deckt mit ihren spezialisierten
Untarnehmen alle Bereiche der Gewinnung und Aufbereitung von
Spezialtonen und mineralischen Rohstoffen ab. Wir bieten lhnen
romplettldsungen aus einer Hand, stets zuverlassig und in gleichbleibend
noher Qualitat.

Unzere Unternehmensgrundsatze stehen fir den Erfolg unserer Kunden
und die Leistungskraft unzeres Unternshmens:

= Kundenwlnsche stehen bai uns an erster Stelle - als Malstab unseres
Handelns. Wir pieten unseren Kunden in Deutschland und in aller Welt
punktliche, zuverldssige und sichere Rohstoffversorgung.

% Dig beste Qualitat ist unzer Ziel. Moderne Betriebzanlagen und 2in
engagiertes Team sind Kennzeichen unserer Leistungskraft.

w Wir alle - die Mitarbeiter der 5tephan Schmidt Gruppe - sind uns der
Verpflichtung bewusst, eines der flinrendzsn europaischen
Bergbauunternehmen fir Spezialtons und mineralische Rohstoffe zu
sein.
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Die Organisation

www.schmidt-tone.de

Familie Schmidt

Stabsstellen

Labor

F&E

. Vertrieb/ Finanzen/
Technik Marketing/AWT Personal
i N i N
Betriebsfiihrer Produktgruppen- Finanz-
manager buchhaltung
e _J . J
f 3 4 5
Instandhaltung Vertriebs- T
innendienst
e J \ y
i N
[ Leiter Werkstatt ] AWT Einkauf
e .
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Qualifikationen in der Organisation

Technik

Vertrieb &
Marketing

F&E/ QS

www.schmidt-tone.de

Geologen

Mineralogen

Keramik- Ingenieure

Keramik- Techniker

HOCHSCHULE
A KOBLENZ

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
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Mineralprodukte

Wir entwickeln unsere Produkte und Verfahren
stetig weiter, um Ihnen optimale Lésungen zu

bieten.

SUBSTRATE BAUSTOFFE

DICHTBAUWERKE, BRUNNENBAU UND y
BOHRINDUSTRIE SPEZIALTIEFBAU, UMWELTTECHNIK

www.schmidt-tone.de
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Produkte

Keramische Produkte

Wir entwickeln unsere Produkte und Verfahren
stetig weiter, um Ihnen optimale Losungen zu
bieten.

DACHZIEGEL

KLINKER UND VERBLENDER

ELEKTROPORZELLAN

www.schmidt-tone.de Sk
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Projektarbeit aus der Perspektive eines Projektingenieurs
der Stephan Schmidt Gruppe

von Max Ferdinand (B. Eng.)
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Projektauftrag:

Lieferung der Tonkomponente eines
Dachziegelwerks und Optimierung der
Kornungskomponente

Grundlegende Aspekte, die zu beachten sind:
1.Kundenanforderungen

2.Rohstoffe: Rohstoffverfiigbarkeit und technische Machbarkeit
3.Versorgungssicherheit und Qualitat

4.Logistik und Mengenstrome

5.Kosten

ZI-Fachexkursion 2019 23.10.19 12
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1. Kundenanforderungen

A Bestandsaufnahme/ Fakten
I Mengensteigerung der Tonkomponente
I Optimierung einer Kérnungskomponente
i Technische Anforderungen des Kunden

A Kundengesprache
I Mengenbedarf
i Kosten
I Erarbeitung gemeinsamer Lésungsansatze

Zl-Fachexkursion 2019 23.10.19
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2. Rohstoffe

Rohstoffverfigbarkeit und technische Machbarkeit

A Arbeitskreis AWT
A langfristige technische Lésungen

A Tonkomponente - Meudter Becken
I Grube Meudt und Grube Sedan
I Mengensteigerung des Tonanteils A Grube Salz etc.

A Kornungskomponente
I Korngro3enverteilung
T Vermeidung grober Riuckstande i grobe Quarze, Kalk

I Trocknungsverhalten
I Brennverhalten

Zl-Fachexkursion 2019 23.10.19
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2. Rohstoffe

Grube Salz

Grube Meudt

Grube NSN

Grube Sedan

~». ]

ol -~ |
Google \\<" -
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2. Rohstoffe

Anwendungstechnische Versuchsreihen im
keramischen Labor

A Vergleichsversuche zur Standardmasse unter
konstanten Bedingungen

A Plastische Formgebung mittels Labor-
Vakuumstrangpresse

A Betriebsversuche und Vergleichsbrande beim *
Kunden

A Zusammenarbeit mit externen Labors

Zl-Fachexkursion 2019 23.10.19
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2. Rohstoffe
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Ermittlung und Bewertung
der keramischen Parameter

Versatz v3e | w37 [ v3e [ v39 | va0 | va1 [ va2 | va3 | vad | V45
Chemische Analyse (RFA)

Si0; 66,8 65,8 57,1 66,5 66,3 70,1 68,5 70,2 69,7 69,5
TiO; 13 12 12 12 12 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0
AlLO; 20,3 21,0 20,5 20,4 206 18,3 19,0 18,5 186 18,8
Fe.0, 79 82 76 82 68 66 B9 B8
Cal 0.3 0.3 03 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
MgQ 0.5 0.6 05 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6
K-0 26 27 25 26 26 28 29 27 28 27
Na-0 02 0,3 03 02 02 02 0,3 0,3 0,3 0,3
Kohlenstoff und Schwefel
C (%) 0,031 | 0,030 | 0030 | 0,033 | 0018 | 0022 | 0015 | 0028 | 0,035 | 0,024
5 (%) 0,008 | 0005 | 0001 | 0007 | 0006 | 0005 | 0004 | 0,005 | 0,007 | 0,004

|Nasssiebung (Riickstand in %)

[T5R = 500 um 0z 0, 05 1, 0, 10 11 11 17 12
y SR = 200 pm 1.4 1, 1, 1, 1, 10,3 87 10,0 10,8 10,1
SR> 63 pm 57 4, ] 47 4, 17,4 16,5 16,4 165 166
Sedigraph (Durchgang in %)

Gapm 93.7 57 46 55 945 83,5 83,8 83,5
&0pm 92,0 49 36 53 943 83, 82,9 83,0
20um 876 0,1 0, 05 89,8 78, 79,5 79,4
10pm 80,4 45 45 3 83,5 74,7 74, 738
Bum 75,1 86 9, 788 58, 58, 69,5
2um 57,2 7 56,7 B 55, 591 |
Tum g, 05 0, B 535 537 53,
0,5um [ 273 52,0 3 | 457 48, 45,
Lasergranulometer (Durchgang in %)
200pm g, = 100,0 | 1000 100,0 7, 75
T00um 7, 7 0.2 100,0 100,0 4 06,

B3pm 4, 36,4 7.2 99,4 8, ! 5,

&0pm 89, 28 3, 96,3 4 X z,
20pm 80, 4.5 5, 89,4 7, 52,4 4,
10pm 66,4 0,0 1.1 75, 2.5 68, 0,

Bum 53,1 549 56,1 58, 56,7 54, 55,
2um 745 237 247 75 237 24, 24,

Tum 10.9 10,3 10.8 10.4 9.6 10 10
0,5um 3.0 28 29 26 23 26 27
Plastizitdt
AW (%) Stauchhahe: 16 85 0, 787 30, 0, 756 774 265 271 274 |
AW (%) Stauchhahe: 25 245 75 F 25,1 76, 75 F 25 2, 27 235 23,8
Plastiztatszanl 0,1 2, 5 36 2, 76,9 29, 28,1 286 29,
Feuchte plastische Masse (%) 9.4 20, 19,7 20, g, 18,4 18,2 18,1 18,7 18,
stranggezogene Prifkdrper |
Br [ 1070°C HZ 30min
Trockenschwindung in % 57 57 5 54 55 5,1 5.0 45 5.0
Brennschwindung in % 54 58 55 61 57 48 5, 47 48 45
Gesamischwindung in % 10,8 112 10,7 112 108 95 9, 95 85 93
WA % [ 352 | 261 | 38s | 185 | 300 | 638 | coo | 547 | G525 | GEa
GV in % 71 [ 72 | 72 | 72 | 72 | &1 | 80 | &0 | 61 | B0
Trockenbiegefestiakeit in mn’ [ s¢ [ st [ s1 [ s1 | 48 [ 47 [ so [ so | 48 | S0
Biegezugfestigkeit gebranntin Wmm® | 415 | 478 [ 448 [ 423 | 471 ]| 245 [ 255 | 265 | 289 [ 25
-gebrannt 547 50, 53, 535 E1E 531 533 52, 515 527
a-gebrannt 355 75, 76, 76,4 75, 753 75, 256 256 241
b-gebrannt 30,2 30, 30, 34 29,7 30,7 30, 29, 294 284

ZI-Fachexkursion 2019 23.10.19
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3. Versorgungssicherheit und Qualitat

A Ronhstoffe miissen jederzeit in entsprechender Menge und Qualitat
verfugbar sein

A Was bedeutet Aent sderTene meBerieh DEchzaehdl?t 2 t i

Probenahme aus der laufenden Produktion
Chemische und mineralogische Zusammensetzung
Korngro3enverteilung
Brennverhalten

A Schwindung

A Dichtbrand

A Farbe

A Nur moglich durch konstanteRohst of f 1l i ef erungen, di
Il mmer aus den gl eichen Rohstoffen bestehen
bei | edeveraNdithatssma u n g

zu jeder Jahreszeit zur Verfg¢ggung stehen

e
e
e
€ der schwankenden Rohstoffabnahme des Kunden

Zl-Fachexkursion 2019 23.10.19 19
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4. Logistik und Mengenstrome

A Transportmdglichkeiten miissen entsprechend ausgewahlt werden
i LKW
I Schiene
T Schiff

A Mengenstrome
I Abschéatzen des Verbrauchsverhaltens des Kunden
I Verfugbarkeit der Rohstoffe/ Grubenfiihrung
T interne Logistik

ZI-Fachexkursion 2019 23.10.19
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4. Kosten

A Materialkosten
T Grubentone

I Bewertung der unterschiedlichen Qualitaten

A Fertigungskosten des Produktes

I Arbeitsaufwand
T Aufbereitungsstufen

i Homogenisierung/ Mahlprodukte

T Qualitatssicherung

A Frachten/ Logistikkosten
T intern
T extern

Zl-Fachexkursion 2019 23.10.19
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Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen?
maximilian.ferdinand@schmidt-tone.de
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